ХАРАКТЕРИСТИКА

 ЦЕМЕНТА МАРКИ ПЦ II/Б – Ш – 400,  ВЫПУСКАЕМОГО  ОАО «БАЛЦЕМ» 

СОГЛАСНО ДСТУ Б В.2.7-46-96 «ЦЕМЕНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Портландцемент  с минеральными добавками марки 400  ПЦ II/Б – Ш – 400 выпускается  на основе портландцементного клинкера.

Портландцемент с минеральными добавками  марки 400    ПЦ II/Б – Ш – 400 выпускаемый   ОАО «БАЛЦЕМ»  обладает целым рядом уникальных строительно – технических свойств, а именно:

1. Массовая доля добавки (шлак доменный гранулированный) от 28,0 % до 33,0 %.

2. Массовая доля ангидрита серной кислоты (SO3)                     от 1,70 % до 2,10 %.

3. Массовая доля оксида магния (MgO) в клинкере                     от 1,2 %   до 1,8 %.

4. Сроки схватывания:

начало схватывание                                                                    от 180  до  200 минут

конец схватывания                                                                      от 250 до 280 минут

5. Отсутствие ложного схватывания.

6. В цементе  отсутствует  равномерность  изменения объема.

7. Прочность  при сжатии после пропаривания                    от 28,0 МПа до 29,0 МПа.

8. Цемент принадлежит к I группе эффективности при пропаривании.
9. Цемент имеет стабильно  высокую прочность  в ранние сроки твердения
10. Прочность при сжатии в возрасте 7 суток                          от23,0 МПа да 26,0 МПа

11. Прочность при сжатии  в возрасте 28 суток                       от 41,0 МПа до 44,0 МПа

12. Цемент обладает хорошей удобоукладываемостью при формировании бетонных изделий.

Портландцемент с минеральными добавками  марки 400    ПЦ II/Б – Ш – 400  сертифицирован в системе УКРСЕПРО на соответствие ДСТУ БВ 2.7-46-96 и отличается высокой стабильностью качества.

Портландцемент с минеральными добавками  марки 400  ПЦ II/Б – Ш – 400 применяется для железобетонных и  монолитных конструкций, для изготовления сборного железобетона с применением  пропаривания при марке бетона   до 200.
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64200 Ykpauna, Xapskosckoin 0bn., r. banaknes, % AEMENT
OAO «BAMNLIEM» @ +3805749 52555 S 3

BaHkoBckue pekBu3nTbl: p/c 26009301750004/980
dunuan AKB «HaumnoHansHbli kpeaut» MO0 350705
BanioTHbi# cueT: 26009301750004/840 B chunuane AKB
«HauuoHanbHbIn kpeauT» r. banaknes

CepTtudmnkart kayecTBa
HA MOPTNAHALEMEHT C [JOBABKOW LMAKA MAPKU 400
(MU /5 - LW - 400)
BbIMYCKAEMbIN COrNACHO [CTY B B.2.7-46-96
Cpok peitctena ¢ 01.02.2007 r. no 01.02.2008r

1. MNpoyHocTb npu cxatum, MMa

7 cyTok 23,0 - 26,0

28 cyTok 41,0 - 440
2. MpoYHOCTL NpM CxaTuv nocne nponapusaxuvs, Mra 28,0 - 29,0
3. ToHkoCTb Nomona (npoLwuno ckeo3b cuto Ne 008),% 88,0 - 89,5
4. KonnyecTso f06aBku (AOMEHHBIN rPaHYIIMPOBAaHHbIR Wak), % 28,0 - 33,0
5. MaccoBas gons aHrugputa cepHoit kucnotsl (SOs), % 1,70 - 2,10
6. Maccosasi pons okcuga markust (MgO) B knuHkepe, % 1,2 - 18
7. PaBHOMEpHOCTb U3MEHeHNA obbema Bbigepxan

8. Cpoku cxBaTbiBaHNS, MUH

Hayano 180 - 200
KOHeL| 250 - 280
9. MNpu3HaKK NOXHOro CXBaTLIBAHNA Het

10.Knacc vcnonb3oBaHus Mo AaHHbIM PAAUALIMOHHOTO KOHTPOIS I

3aKrioyeHIe CaHNTapHO-TUMMEHNYecKol akcnepTuasl Ne 5,10/21139 ot 07.11.2001 1., n W

papmaumorHbin ceptudmkat Ne 09/443 [11-2006 ot 24.07.2006 r., BblaaHHbIE XapbkoBCKOW 061acTHOM
Ccac

FAPAHTWUW U3rOTOBUTENSA
M3roToBuTemNb rapaHTMpyeT COOTBETCTBIE LIEMEHTa BCeM TPeGoBaHWUSM HACTOALLErO
cepTucukaTa npu coBIOAEHNM MPaBIM €ro TPAHCMOPTUPOBAHNS 1 XPAHEHMST:
A npu nocTaeke B BymaxHoi Tape B TeyeHne 60 CyTok nocne oTrpy3ku

A TPV NOCTaBKE HABANIOM ~ Ha MOMEHT NonyyYeHus LiemeHTa notpebutenem, Ho He Gonee 60 cyTok
rnocse oTrpy3Kku.

TEXHUYECKUN OUPEKTOP W. B. HukoneHko

HAYANBHWUK OTK u 11 O.N.Oromuna
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}Q{}j(:rn THE QUALITY CERTIFICATE
FORTHE EN197-1-CEM /B -S 32,5 N,
PRODUCING ACCORDING TO EN 197-1

1. COMPRESSIVE STRENGTH AT THE AGE OF

7 DAYS, MPa 26,00

28 DAYS, MPa 45,00
2. BEGINNING SETTING, MIN 199
3. UNIFORMITY OF THE VOLUME CHANGE (dilating), % 30,2
4. MASS PART OF THE SULPHURIC ANHYDRIDE (SO3), % 1,96
5. THE CONTENTS CI', % 0,010

PRODUCER’S GUARANTEES
Producer guarantees the accord of the cement to all requirements of this certificate with keeping of rules of

the transportation and storage
# under the delivery in paper package during 60 days since the day of shipment;
A under the delivery in bulk — at the moment of the cement receiving by the consumer, but not longer than 60 days

since the day of shipment

TECHNICAI./’DIRECTOR ; / 1. V. NIKOLENKO
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