Соответствие цементов стандартам Украины, РФ, стран ЕС и СССР
	
	УКРАИНА
	РОССИЯ 

( Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова, Узбекистан) 
	СССР 

(РОССИЯ, Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова, Узбекистан)
	Станы ЕС

	1

	Портландцемент марки 500 на основе клинкера

нормированного состава 

ПЦ І - 500 - Н 
	ДСТУ  БВ. 2. 7-46-96


	Портландцемент, класса 42,5, нормальнотвердеющий 
ЦЕМ I 42,5 Н                                                                   
	ГОСТ 31108-2003
	Портландцемент марки 500 на основе клинкера

нормированного состава  
ПЦ 500-Д0-Н
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент класса 42,5 нормальнотвердеющий
CEM I 42,5 N
	EN 197-1

	2

	Портландцемент марки 500

ПЦ І - 500
	ДСТУ  БВ. 2. 7-46-96


	Портландцемент, класса 42,5, 

ЦЕМ I 42,5Н                               
нормальнотвердеющий 
	ГОСТ 31108-2003
	Портландцемент марки 500

ПЦ 500-Д0
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент класса 42,5 нормальнотвердеющий
CEM I 42,5 N 
	EN 197-1

	3

	Портландцемент марки 500 с добавками

ПЦ ІІ/А - Ш - 500 
	ДСТУ  БВ. 2. 7-46-96


	Портландцемент со шлаком, класса 42,5, нормальнотвердеющий 
ЦЕМ II/А-Ш- 42,5Н                                                                    
	ГОСТ 31108-2003
	Портландцемент марки 500 с добавками

ПЦ 500-Д20
	ГОСТ 10178-85
	Портландсемент со шлаком класса 42,5 нормальнотвердеющий
CEM II/A-S-42,5N
	EN 197-1

	4

	Портландцемент марки 400 с добавками

ПЦ ІІ/А - Ш - 400 
	ДСТУ  БВ. 2. 7-46-96


	Портландцемент со шлаком, класса 32,5, нормальнотвердеющий 
 ЦЕМ II/А-Ш- 32,5Н                                                                    
	ГОСТ 31108-2003
	Портландцемент с добавкой марки 400

ПЦ 400-Д20  
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент со шлаком класса 32,5 нормальнотвердеющий CEM II/A-S-32,5N
	EN 197-1

	5

	Портландцемент с добавкой марки 400 с высокой ранней прочностью 
ПЦ  ІІ/А - Ш - 400Р   
	ДСТУ  БВ. 2. 7-46-96


	Портландцемент со шлаком, класса 32,5, быстротвердеющий 
 ЦЕМ II/А-Ш- 32,5Б                                                                    
	ГОСТ 31108-2003
	Портландцемент с добавкой марки 400

ПЦ 400-Д20-Б  
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент со шлаком класса 32,5, быстротвердеющий 
CEM II/A-S-32,5R
	EN 197-1

	6

	Портландцемент марки 400 с добавками

ПЦ  ІІ/Б - Ш - 400 
	ДСТУ  БВ. 2. 7-46-96


	Портландцемент со шлаком, класса 32,5, нормальнотвердеющий 
ЦЕМ II/B-Ш- 32,5Н                                                                    
	ГОСТ 31108-2003
	нет
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент со шлаком класса 32,5 нормальнотвердеющий
CEM II/B-S- 32,5N
	EN 197-1

	7

	Портландцемент с добавками марки 400 на основе клинкера нормированного состава 

ПЦ ІІ/А- Ш-400 - Н 
	ДСТУ  БВ. 2. 7-46-96


	Портландцемент со шлаком, класса 32,5, нормальнотвердеющий 
ЦЕМ II/B-Ш- 32,5Н                                                                    
	ГОСТ 31108-2003
	Портландцемент с добавками марки 400 на основеклинкера нормир. состава 

ПЦ 400-Д20-Н
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент со шлаком

класса 32,5 нормальнотвердеющий CEM II/B-S- 32,5N
	EN 197-1

	8

	Шлакопортландцемент марки 400   

ШПЦ  ІІІ/А - 400 
	ДСТУ  БВ. 2. 7-46-96


	Шлакопортландцемент, класса 32,5, нормальнотвердеющий 
ЦЕМ III/А- 32,5Н                                                                    
	ГОСТ 31108-2003
	Шлакопортландцемент марки 400   

ШПЦ - 400
	ГОСТ 10178-85
	Шлакопортландцемент класса 32,5 нормальнотвердеющий
CEM III/A 32,5N
	EN 197-1


